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1 	 Maße können produktionsbedingt geringfügig abweichen
2	 Begrenzte, breitenabhängige Verfügbarkeiten

Produktinformationen

Beschreibung Aufbau: 
Deckschicht:
Träger: 

Dreischicht-Konstruktion
Eichenfurnier
Nadelholz

Länge1 2200 mm

Breite1,2 139 mm, 209 mm

Stärke1 14 mm (± 0,5 mm)

Deckschicht1 3,5 mm (± 0,5 mm)

Oberfläche Endbehandelte diffusionsoffene Schotten & Hansen Oberfläche. 
Oberflächenbehandlung mit natürl ichen Ölen, Harzen und Wachsen.
Schotten & Hansen Oberflächen sind regenerierbar; 
Abschleifen oder mechanische Bearbeitung nicht notwendig.
Stark säurehaltige und alkalische Mittel vermeiden.
Rutschhemmung PTV gemäß BS 7976-2:2002 – Mittelwert 54 (geringe Rutschgefahr unter tro-
ckenen Bedingungen); Prüfkörper in Sortierung fein und Bearbeitung strukturier t

Holzfeuchte Bei Lieferung: ~8 % ab Werk

Emissionen Formaldehydemission nach EN 14342: Klasse E1, gemessen gemäß EN 717- 1
VOC-Emissionen nach AgBB-Schema < 1 mg / m³

Klassifizierung	

des	Brandverhaltens

Cfl – s1 nach EN 13501-1:2010 (Dfl  – s1 bei Eiche Edition 21 Flusskiesel und Rauch)

Profilbearbeitung Allseits Nut und Feder. 
Fase ca. 0,7 mm, 45°

Montage Vollf lächige Verklebung mit dauerelastischem Klebstoff.  Montage nach DIN 18356. 
Anforderung Untergrund: Verlegereifer Untergrund nach DIN 18356 und DIN 18202 Tabelle 3, 
Zeile 4 erhöhte Anforderung.
Klebstoffempfehlung: BONA Quantum oder Gleichwertiges Produkt
(eingesetzter Parkettklebstoff muss bauaufsichtl ich zugelassen sein). 
Geeignet zum Verkleben der Diele auf einen Estrichuntergrund.

Fußbodenheizung Schotten & Hansen Dielen eignen sich für eine Kombination mit Warmwasser- oder Elektro-
Fußbodenheizung. 
Wärmeleitfähigkeit λ  [W/(m*K)]:  Decklage Eiche 0,14 (berechnet nach EN 14342:2013) 
Wärmedurchlasswiderstand R [m²K/W]: Decklage Eiche 0,100 (berechnet nach EN 14342:2013)
Maximale Oberflächentemperatur der Dielen: 29° C.

Reinigung	&	Pflege	 Schotten & Hansen Reinigungs- und Pflegeprodukte.
Schotten & Hansen empfiehlt den Einsatz einer Poliermaschine;
Weitere Informationen enthalten in der Reinigungs- und Pflegeanweisung oder kontaktieren 
Sie unsere Serviceabteilung unter: service@schotten-hansen.com

Recycling	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Schotten & Hansen Holzprodukte sind gemäß der Altholz Verordnung Kategorie A2 stoffl ich 
wiederverwertbar und können somit für die Herstellung von Holzwerkstoffen weiterverwendet 
werden.
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Farbabweichungen gegenüber Ausstellungsstücken bzw. Mustern bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der 
Material ien l iegen und handelsüblich sind.  

Sortierung

Bearbeitung

1	Strukturiert Akzentuierung der für das Holz typischen Maserung durch Ausbürsten der Frühholzanteile.

2	Handgehobelt Durch kleine Grate und Mulden hervorgerufene gewellte Struktur für einen lebhaften 
Ausdruck.

Flusskiesel 

Auster 

Leinen 

Rauch 

Mokka 

Edit ion	Eiche

Kundenindividuelle Farben auf Anfrage möglich

hell mittel dunkel

1	Fein Gleichmäßige, ruhige Holzstruktur mit kleinen Ästen und dezenten Rissen. Spiegel und unter-
schiedliche Faserverläufe sind möglich. Die Kittfarbe kann je nach Nutzung bei hellen Farben 
leicht dunkel hervorscheinen. Produkteigene Sortierung. 

2	Mittel Deutliche Holzstruktur mit Ästen, Schwund- und Windrissen. Spiegel und unterschiedliche 
Faser verläufe sind möglich. Die Kittfarbe kann je nach Nutzung bei hellen Farben leicht dun-
kel hervorscheinen. Produkteigene Sortierung.

2 Mittel / 1  Strukturier t empfohlen nur bei ausgewählten Farben, z.  B. aus der Eiche Edition 21:  Auster dunkel,  Leinen dunkel,
Rauch mittel und dunkel,  Mokka mittel und dunkel.  Bei hellen Farben und strukturier ter Bearbeitung können Äste dunkel zum 
Vorschein kommen.
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Sortierbeschreibung	für	Objektdiele

Gleichmäßige, ruhige Holzstruktur mit kleinen Ästen und dezenten Rissen. Spiegel und unterschiedliche Faserverläufe sind mög-
lich. Die Kittfarbe kann je nach Nutzung bei hellen Farben leicht dunkel hervorscheinen. Produkteigene Sortierung. 

Die dargestellten Bilder sind beispielhaft zur Veranschaulichung der jeweil igen Merkmale. Diese können u.a. bedingt 
durch die gewählte Bearbeitung und Oberflächenfärbung anders zur Geltung kommen. Bis zu 5% der Dielen dürfen 
aus der jeweils angrenzenden Sortierung stammen.

SORTIERUNG	FEIN,	nachfolgend	exemplarisch	beschrieben

Vereinzelte kleine Äste (festwachsend oder mit schwarzem Kitt ausgebessert)

kleine Risse mit Kitt ausgebessert

Faserverlauf

Breite fladrige Struktur

leichte Farbunterschiede, Mondringe
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Sortierbeschreibung	für	Objektdiele

Deutliche Holzstruktur mit Ästen, Schwund- und Windrissen. Spiegel und unterschiedliche Faser verläufe sind möglich. Die Kitt-
farbe kann je nach Nutzung bei hellen Farben leicht dunkel hervorscheinen. Produkteigene Sortierung.

Die dargestellten Bilder sind beispielhaft zur Veranschaulichung der jeweil igen Merkmale. Diese können u.a. bedingt 
durch die gewählte Bearbeitung und Oberflächenfärbung anders zur Geltung kommen. Bis zu 5% der Dielen dürfen 
aus der jeweils angrenzenden Sortierung stammen.

SORTIERUNG	MITTEL,	nachfolgend	exemplarisch	beschrieben

Äste (festwachsend oder mit schwarzem Kitt ausgebessert).

Risse mit Kitt ausgebessert

Faserverlauf

Breite fladrige Struktur

Farbunterschiede, Mondringe
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Raumklima	und	Holzboden

Holz ist ein natürliches Material, das sich auf das 

Raumklima einstellt. Holz nimmt Feuchtigkeit aus der 

Luft auf und gibt sie auch wieder ab. 

Wir machen darauf aufmerksam, dass Holz während 

der Heizperiode stark austrocknet und somit Schwun-

drisse ausbilden kann. Durch niedrige Luftfeuchte wäh-

rend der Heizperiode hervorgerufene Risse berechtigen 

nicht zur Reklamation. 

Mit der Einhaltung eines behaglichen und gesunden 

Raumklimas von etwa 20°C und 50 % relativer Feuch-

tigkeit können Sie die negativen Auswirkungen dieser 

natürlichen Erscheinungen weitgehend vermeiden. 

Mit Thermo- und Hygrometern lässt sich das Klima in 

Ihren Räumen leicht kontrollieren. Bei zu trockener 

Raumluft müssen geeignete Maßnahmen zur Befeuch-

tung der Luft getroffen werden.

Die Verlegung unserer Holzböden sollte fachmännisch 

durch geschulte Schotten & Hansen Partnerbetriebe 

ausgeführt werden. 

Verklebung

Die Vorbereitung des Untergrundes ist entsprechend 

den Richtlinien des Klebstoffherstellers und der ein-

schlägigen DIN-Norm vorzunehmen. 

Für die Verklebung aller Schotten & Hansen 

Fussboden-Produkte empfehlen wir einen lösemittel-

freien und elastischen Kleber.

 

Bei einer Verklebung auf dem Untergrund ist auf eine 

vollflächige Verklebung mit dem Untergrund zu achten. 

Dazu ist bis zum Abbinden des Klebers ein ausreichen-

der Anpressdruck zu gewährleisten.

Verklebung	auf	Estrich	

Vorab hat eine Prüfung des Untergrundes und der Ver-

arbeitungsvoraussetzungen nach VOB Teil B DIN 1961 

und Teil C DIN 18356 zu erfolgen.

An die Ebenheit des Untergrundes sind generell, aber 

auch besonders bei großen Breiten und Längen der Par-

kette oder Dielen, erhöhte Anforderungen zu stellen. 

Verklebung	auf	Fußbodenheizung

Auf Fußbodenheizungen sind alle Schotten & Hansen 

Holzböden vollflächig zu verkleben. Dabei ist auf eine 

sorgfältige Prüfung der Verlegereife des Heizestrichs 

zu achten – insbesondere müssen Aufheizprotokoll und 

Angabe von Messstellen (nach DIN) durch den Estrich-

leger dokumentiert werden. Der Kleber muss für die 

Verklebung auf einer Fußbodenheizung geeignet sein. 

Bitte beachten Sie bei Betrieb einer Fußbodenheizung 

die maximale Oberflächentemperatur von 29° C.

Zudem sollte daher in starken Heizperioden auf eine 

ausreichende Befeuchtung der Raumluft geachtet wer-

den. Ansonsten sind Trockenrisse im Furnier - aufgrund 

der geringen Holzfeuchte in Heizperioden - möglich, 

die keinen Reklamationsgrund darstellen.

Wichtige	Maßnahmen	vor	der	Montage

• Werkstücke im ausgepackten Zustand und unter 

den endgültigen Raumbedingungen ca. eine Woche 

bis zur Ausgleichsfeuchte akklimatisieren.

• Fußbodenheizung drei Tage vor Verlegung aus-

schalten.

• Feuchtigkeitswerte des Estrichs messen.

• Raumklima konstant auf 45 % ± 5 % relative Luft-

feuchtigkeit halten. Dies gilt auch für die Tage 

nach der Verlegung (in dieser Zeit Fußbodenhei-

zung zusätzlich um 5° C pro Tag hochfahren).

• Aufheizprotokoll bereitstellen. 

Weitere	Hinweise

Dieses Merkblatt hat eine beratende Funktion und basier t auf sorgfältigen Untersuchungen nach heutigem Stand der  
Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und 

sonstige Angaben befreien Kunden und Anwender ausdrücklich nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.


